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コーキングあと
補修工

(No.108+13～No.113+17.6)
起点側 終点側

凡　例

ひび割れ(0.2mm未満)

ひび割れ(0.2～0.5mm)

鉄筋露出 錆汁

ひび割れ(0.5～1mm)

ひび割れ(1mm以上)

補修工

剥離・浮き 漏水

No.108+13 No.109+3.1

No.111+5.1

0 10m 20m

No.109+13.6 No.110+4.1 No.110+14.6 No.111+5.1

No.111+15.6 No.112+6.1 No.112+16.6 No.113+7.1 No.113+17.6

1BL 2BL 3BL 4BL 5BL

7BL 8BL 9BL 10BL6BL

チョーク

エフロ

ひび割れ0.2㎜未満
剥離

錆汁

チョーク

漏水

ひび割れ0.2㎜未満

ひび割れ0.2㎜未満

ひび割れ0.2㎜未満

※図中のコメント
　上段：凡例の記号項目　　　　　例.チョーク
　下段：目視確認によるコメント　例.検測孔のマーキング

視認できない
視認できない

表面に付着した汚れ

検測孔のマーキング

表面に付着した汚れ

表面のすじ模様

表面のすじ模様

表面のすじ模様

錆汁
表面に付着した汚れ

ひび割れ0.2㎜未満
視認できない

八郎山トンネル 覆工表面状況展開図（１/７）(S=1:200)

（チョークによるマーキング）

チョーク
検測孔のマーキング

チョーク
検測孔のマーキング

チョーク
検測孔のマーキング

チョーク
検測孔のマーキング
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(No.113+17.6～No.119+2.6)
起点側 終点側

凡　例

ひび割れ(0.2mm未満)

ひび割れ(0.2～0.5mm)

鉄筋露出 錆汁

ひび割れ(0.5～1mm)

ひび割れ(1mm以上)

補修工

剥離・浮き 漏水

No.113+17.6 No.114+8.1

No.116+10.1

0 10m 20m

No.114+18.6 No.115+9.1 No.115+19.6 No.116+10.1

No.117+0.6 No.117+11.1 No.118+1.6 No.118+12.1 No.119+2.6
17BL 18BL 19BL 20BL16BL

12BL 13BL 14BL 15BL11BL

白亜状の変色

エフロ

ひび割れ0.2㎜未満

ひび割れ0.2㎜未満

ひび割れ0.2㎜未満

ひび割れ0.2㎜未満

ひび割れ0.2㎜未満

ひび割れ0.2㎜未満

ひび割れ0.2㎜未満

ひび割れ0.2㎜を視認

表面のすじ模様

視認できない

表面のすじ模様

気泡の補修あと

視認できない

気泡の補修あと

ひび割れ0.2㎜未満
気泡の補修あとエフロ

気泡の補修あと

（チョークによるマーキング）

チョーク
ファイバースコープ孔
のマーキング

チョーク
検測孔のマーキング

チョーク
ファイバースコープ孔
のマーキング

チョーク
検測孔のマーキング

チョーク
検測孔のマーキング

※図中のコメント
　上段：凡例の記号項目　　　　　例.チョーク
　下段：目視確認によるコメント　例.検測孔のマーキング

八郎山トンネル 覆工表面状況展開図（２/７）(S=1:200)
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(No.119+2.6～No.124+7.6)
起点側 終点側

凡　例

ひび割れ(0.2mm未満)

ひび割れ(0.2～0.5mm)

鉄筋露出 錆汁

ひび割れ(0.5～1mm)

ひび割れ(1mm以上)

補修工

剥離・浮き 漏水

No.119+2.6 No.119+13.1

No.121+15.1

0 10m 20m

No.120+3.6 No.120+14.1 No.121+4.6 No.121+15.1

No.122+5.6 No.122+16.1 No.123+6.6 No.123+17.1 No.124+7.6
27BL 28BL 29BL 30BL26BL

22BL 23BL 24BL 25BL21BL

白亜状の変色

エフロ

ひび割れ0.2㎜未満

ひび割れ0.2㎜未満

ひび割れ0.2㎜未満

ひび割れ0.2㎜未満

視認できない

視認できない

視認できない

視認できない

ひび割れ0.2～0.5㎜
視認できない

（チョークによるマーキング）

チョーク
検測孔のマーキング

チョーク
検測孔のマーキング

チョーク
検測孔のマーキング

チョーク
検測孔のマーキング

チョーク
検測孔のマーキング

チョーク
検測孔のマーキング

※図中のコメント
　上段：凡例の記号項目　　　　　例.チョーク
　下段：目視確認によるコメント　例.検測孔のマーキング

八郎山トンネル 覆工表面状況展開図（３/７）(S=1:200)
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(No.124+7.6～No.129+12.6)
起点側 終点側

凡　例

ひび割れ(0.2mm未満)

ひび割れ(0.2～0.5mm)

鉄筋露出 錆汁

ひび割れ(0.5～1mm)

ひび割れ(1mm以上)

補修工

剥離・浮き 漏水

No.124+7.6 No.124+18.1

No.127+0.1

0 10m 20m

No.125+8.6 No.125+19.1 No.126+9.6 No.127+0.1

No.127+10.6 No.128+1.1 No.128+11.6 No.129+2.1 No.129+12.6
37BL 38BL 39BL 40BL36BL

32BL 33BL 34BL 35BL31BL

白亜状の変色

エフロ

チョーク

ひび割れ0.2㎜未満

ひび割れ0.2㎜未満

ひび割れ0.2㎜未満

ひび割れ0.2㎜未満 錆汁

錆汁

ファイバースコープ
孔のマーキング

視認できない

視認できない 視認できない

視認できない

表面に付着した汚れ

表面に付着した汚れ

（チョークによるマーキング）

チョーク
検測孔のマーキング

チョーク
検測孔のマーキング

チョーク
検測孔のマーキング

チョーク
検測孔のマーキング

チョーク
検測孔のマーキング

チョーク
検測孔のマーキング

チョーク
検測孔のマーキング

※図中のコメント
　上段：凡例の記号項目　　　　　例.チョーク
　下段：目視確認によるコメント　例.検測孔のマーキング

八郎山トンネル 覆工表面状況展開図（４/７）(S=1:200)
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(No.129+12.6～No.134+17.6)
起点側 終点側

凡　例

ひび割れ(0.2mm未満)

ひび割れ(0.2～0.5mm)

鉄筋露出 錆汁

ひび割れ(0.5～1mm)

ひび割れ(1mm以上)

補修工

剥離・浮き 漏水

No.129+12.6 No.130+3.1

No.132+5.1

0 10m 20m

No.130+13.6 No.131+4.1 No.131+14.6 No.132+5.1

No.132+15.6 No.133+6.1 No.133+16.6 No.134+7.1 No.134+17.6
47BL 48BL 49BL 50BL46BL

42BL 43BL 44BL 45BL41BL

白亜状の変色

エフロ

ひび割れ0.2㎜未満

ひび割れ0.2㎜未満

ひび割れ0.2㎜未満

補修工

剥離

錆汁

錆汁

エフロ

錆汁

エフロ

剥離

ひび割れ0.2㎜未満

錆汁錆汁

補修工

補修工

視認できない

視認できない

気泡の補修あと

視認できない
視認できない

表面に付着した汚れ

表面に付着した汚れ

アンカー孔の欠け

表面に付着した汚れ

ひび割れ0.2㎜を視認

表面に付着した汚れ

気泡の補修あと

視認できない

表面に付着した汚れ
検測孔引抜きあと
画像抽出されていないが、
目視で確認

検測孔引抜きあと
画像抽出されていないが、
目視で確認

検測孔引抜きあと
画像抽出されていないが、
目視で確認

表面に付着した汚れ 表面に付着した汚れ

（チョークによるマーキング）

チョーク
検測孔のマーキング

チョーク
検測孔のマーキング

チョーク
検測孔のマーキング

※図中のコメント
　上段：凡例の記号項目　　　　　例.チョーク
　下段：目視確認によるコメント　例.検測孔のマーキング

八郎山トンネル 覆工表面状況展開図（５/７）(S=1:200)

エフロ
視認できない

エフロ
視認できない

エフロ
視認できない
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(No.134+17.6～No.140+2.6)
起点側 終点側

凡　例

ひび割れ(0.2mm未満)

ひび割れ(0.2～0.5mm)

鉄筋露出 錆汁

ひび割れ(0.5～1mm)

ひび割れ(1mm以上)

補修工

剥離・浮き 漏水

No.134+17.6 No.135+8.1

No.137+10.1

0 10m 20m

No.135+18.6 No.136+9.1 No.136+19.6 No.137+10.1

No.138+0.6 No.138+11.1 No.139+1.6 No.139+12.1 No.140+2.6
57BL 58BL 59BL 60BL56BL

52BL 53BL 54BL 55BL51BL

白亜状の変色

エフロ

ひび割れ0.2㎜未満 錆汁

ひび割れ0.2㎜未満
エフロ

錆汁

エフロ

ひび割れ0.2㎜未満

エフロ、ひび割れ0.2～0.5㎜

ひび割れ0.2㎜未満

ひび割れ0.2㎜未満

補修工

ひび割れ0.2～0.5㎜未満
補修工、剥離等

はつり撤去のため確認不可

剥離

錆汁

ひび割れ0.2㎜未満

ひび割れ0.2㎜未満

ひび割れ0.2～0.5㎜未満

ひび割れ0.2～0.5㎜未満

錆汁

剥離

補修工
補修工

錆汁

ひび割れ0.2～0.5㎜未満
電気工事アンカーあと

補修工

錆汁

ひび割れ0.2㎜未満

錆汁

剥離

剥離

ひび割れ0.2㎜未満

ひび割れ0.2㎜未満

ひび割れ0.2㎜未満
ひび割れ0.2㎜未満

ひび割れ0.2㎜未満

ひび割れ0.2㎜未満

気泡等の補修あと　
画像で抽出されていな
いが、目視で確認

視認できない

視認できない

砂すじあと

視認できない

気泡の補修あと
視認できない

ジャンカ補修あと、
剥がれあと

表面に付着した汚れ

気泡の補修あと

気泡の補修あと

気泡の補修あと

気泡の補修あと
気泡の補修あと

ｱﾝｶｰ工の充填あと

表面に付着した汚れ

目地補修あと

視認できない

補修工

補修工

剥離

視認できない

視認できない

視認できない

ジャンカあと

視認できない

気泡の補修あと

表面に付着した汚れ

表面に付着した汚れ

電気工事アンカー孔
のコーキングあと

気泡の補修あと

ジャンカあと

錆汁

目地補修あと

表面に付着した汚れ

錆汁
表面に付着した汚れ

表面に付着した汚れ

表面に付着した汚れ

目地端部の欠け
剥離

気泡補修あと
ひび割れ0.2㎜未満

表面に付着した汚れ

錆汁
表面に付着した汚れ

検測孔引抜きあと
画像抽出されていないが、目視で確認

検測孔引抜きあと
画像抽出されていないが、目視で確認

検測孔引抜きあと
画像抽出されていないが、目視で確認

ひび割れ0.2㎜未満、補修工等
気泡等の補修あと

剥離
補修工

エフロ
表面に付着した汚れ

（チョークによるマーキング）

チョーク
検測孔のマーキング

チョーク
ファイバースコープ孔
のマーキング

チョーク
ファイバースコープ孔
のマーキング

※図中のコメント
　上段：凡例の記号項目　　　　　例.チョーク
　下段：目視確認によるコメント　例.検測孔のマーキング

視認できない

八郎山トンネル 覆工表面状況展開図（６/７）(S=1:200)
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(No.140+2.6～No.144+4)
起点側 終点側

凡　例

ひび割れ(0.2mm未満)

ひび割れ(0.2～0.5mm)

鉄筋露出 錆汁

ひび割れ(0.5～1mm)

ひび割れ(1mm以上)

補修工

剥離・浮き 漏水

No.140+2.6 No.140+13.1

No.142+15.1

0 10m 20m

No.141+3.6 No.141+14.1 No.142+4.6 No.142+15.1

No.143+5.6 No.143+16.1 No.144+4
67BL66BL

62BL 63BL 64BL 65BL61BL

68BL

白亜状の変色

エフロ

ひび割れ0.2㎜未満

ひび割れ0.2㎜未満

エフロ

ひび割れ0.2㎜未満

ひび割れ0.2㎜未満0.2～0.5㎜

錆汁

ひび割れ0.2㎜未
満

錆汁
ひび割れ0.2㎜未満

錆汁

エフロ

漏水
ひび割れ0.2㎜未満

ひび割れ0.2㎜未満

ひび割れ0.2㎜未満、0.2～0.5㎜

ひび割れ0.2㎜未満

検測孔引抜きあと　
画像で抽出ないが、目視
で確認

ひび割れ0.2㎜未満

ひび割れ0.2㎜未満

ひび割れ0.2㎜未満エフロ

ひび割れ0.2㎜未満

気泡の補修あと

目視で0.2㎜未満のひ
び割れを確認

表面に付着した汚れ

視認できない 表面に付着した汚れ
目視で確認できない

表面に付着した汚れ

表面のすじ状の模様

表面のすじ状の模様

気泡の補修あと

気泡の補修あと

気泡の補修あと

目視で確認できない

目視で確認できない

電気工事アンカー孔
コーキングあと

補修あと 目視で確認できない

ひび割れは目視でも確認
エフロがしみだし凝結

エフロ、ひび割れ、漏水
ひび割れからエフロの凝結
を確認、漏水は見られない

ひび割れ0.2㎜未満
気泡の補修あと

（チョークによるマーキング）

チョーク
ファイバースコープ孔
のマーキング

チョーク
検測孔のマーキング

チョーク
ファイバースコープ孔
のマーキング チョーク

ファイバースコープ孔
のマーキング

チョーク
ファイバースコープ孔
のマーキング

チョーク
ファイバースコープ孔
のマーキング

※図中のコメント
　上段：凡例の記号項目　　　　　例.チョーク
　下段：目視確認によるコメント　例.検測孔のマーキング

八郎山トンネル 覆工表面状況展開図（７/７）(S=1:200)
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